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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Kijowice

Wilgotność Granica Granica Stopień Wskaźnik Zaw artość substancji Wskaźnik Kapilarność

Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu naturalna plastyczności płynności plastycznościplastyczności Organicznej piaskow y bierna

Lp. Nr Głębokość wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B-04481 Opis makroskopowy Wn Wp WL IL IP Iom WP Hkb

otworu >2,00 2,00-0,06 <0,06 % % % % % m

1 3 0,4-1,0 piasek średni MSa piasek średni piasek średni, żółty, dom.:-, wilgotny 0.00 97.85 2.15 79 0.21

Badania wykonano zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-(1-12): Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów

Badania wykonano zgodnie z normą PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu

Analiza granulometryczna

Zawartość frakcji %

Analiza sitowa


