“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS + G,Z

9,5
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Zat. nr 8.1.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PO + G

19,0
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.2.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS+Z

5,5
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Zat. nr 8.3.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS + G,Z
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Zat. nr 8.4.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PO + G
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Zat. nr 8.5.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS
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Zat. nr 8.6.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu; PO+G

5,5-6,6
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.7.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PO + G

6,0
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.8.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PO + G

19,0
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.9.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS + G

6,0
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.10.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS + G

16,5
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.11.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS + G

7,5
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.12.



“GEOPROJEKT SLASK”

13581/16

nr arch.

Katowice, Bankowa

Temat:

Rodzaj gruntu: PS + G

19,6
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Gteb.pobr.prébki (m)
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Zat. nr 8.13.



