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1. IDENTYFIKACIA OBIEKTU OBJETEGO ANALIZA

Rodzaj: dwdr potaczony z oficyna

Badane elementy:
* wnetrza na pigtrze w korpusie gtéwnym: sciany wewnegtrzne, sufity, sztukaterie,
kominki
= oryginalna stolarka drzwiowa

Adres: ul. Lipowa 27/29, Mosty, gm. Kosakowo
Datowanie: 2. pot. XVIII w., przebudowa XIX w., XX/XXI w.
Autor projektu oryginalnego: nieznany

Materiat i technika oryginalna: budynek murowany z cegly ceramicznej na podmuréwce
kamiennej; elewacje tynkowane i malowane farbg; $ciany wewnetrzne tynkowane i malowane
farbg; sztukaterie wykonane w tynku i w masie sztukatorskiej, malowane oraz ztocone; klatka
schodowa drewniana, niemalowana; oryginalna stolarka otworowa drewniana, malowana
farba.

Wiasciciel/ uzytkownik: Gmina Kosakowo

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewédztwa pomorskiego pod nr 573, wpis z dn.
18.01.1972r.

2. DANE DOTYCZACE PRAC | DOKUMENTACII Konserwator Dziet Sztuki

mgr Julia Martino
ul. Krasinskiego 21/23 m. 39

iaj ' 87.100 Torun, tel, 691 118 391
Zamawiajacy: Gmina Kosakowo | Z}‘ﬂ

Lo [Fla/hcg

Wykonawcy: mgr Julia Martino /
mgr Tomasz Korzeniowski
badania laboratoryjne sktadu zapraw, pigmentéw i spoiw:
mgr Elzbieta Ortowska, mgr Dorota Sobkowiak,
Laboratorium PKZLAB s.c. Torun

Czas trwania: wrzesien - pazdziernik 2018 r.
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3. OPIS OBIEKTU, HISTORIA, FUNKCJA | STAN ZACHOWANIA

3.1 Opis architektoniczny

Zesp6t dworski potozony jest w miejscowosci Mosty w gminie Kosakowo, w powiecie
puckim. Do dworu prowadzi aleja — ulica Lipowa. Budynek sktada sig z korpusu gtéwnego
i ustawionej prostopadle do niego oficyny, potaczonych facznikiem. Korpus na rzucie
prostokata, ktérego dtuisza o$ przebiega w kierunku wschéd - zach6d; od strony zachodniej
dostawiony tacznik na rzucie kwadratu. Oficyna na rzucie prostokata, ktérego dfuzsza os
biegnie w kierunku pétnoc - potudnie, z prostokatng dobudéwka po stronie zachodniej.
Wszystkie bryty jednokondygnacyjne z uzytkowym poddaszem, nakryte osobnymi dachami:
korpus i tacznik dachem mansardowym, za$ oficyna dachem dwuspadowym. Front budynku
skierowany w strone potudniowa. Na osi korpusu po stronie potudniowej oraz potnocnej

tréjosiowa wystawka dachowa, zwieniczona tréjkatnym szczytem; od strony frontowej

do wystawki przylega pétkolisty balkon wsparty na kolumnach aod strony tylnej n|sk| portyk
T Gidwne \ wejsue do b‘L_J_d_\_/;\ku umleszczone jest na osi elewacji frontowej korpusu, drugie
wejécie znajduje sig na osi elewacji tylnej. Ponadto wejscia znajduja sie w elewacji potudniowej
tacznika oraz w dobudéwce przy oficynie po stronie zachodnie;j.

Budynek w catosci podpiwniczony, murowany z kamieni polnych w partii piwnic
i przyziemia oraz z cegly ceramicznej, tynkowany; cze$¢ Scian wewnetrznych w konstrukcji
szkieletowej. Elewacje budynku powyzej cokotu tynkowane i malowane, z detalem
wykonanym w tynku, cokoty kamienne, nietynkowane. Pofacie dachowe kryte dachéwka
ceramiczna eséwka. Na kalenicy dachu oficyny znajduje sie drewniana sygnaturka, nakryta
stozkowym daszkiem.

Wnetrze korpusu dwutraktowe; w tylnym trakcie umieszczone drewniane, krecone
schody prowadzace na pigtro oraz schody zabiegowe do piwnicy, réwniez drewniane.
Na parterze korpusu znajduje si¢ hall wejéciowy, nastepnie korytarz z klatkami schodowymi
oraz przylegajace don cztery obszerne, skomunikowane ze sobg pomieszczenia — salony.
Z czesci tylnego traktu wydzielone zostaty dwie fazienki oraz dwa niewielkie pomieszczenia
pomocnicze (komérki). Na pietrze znajduje sig hall z klatka schodowg, skomunikowany
z centralnym salonem oraz poprzez korytarzyki z bocznymi pomieszczeniami po stronie
wschodniej i zachodniej - s to dwa saloniki oraz przylegajace do nich pokoje i tazienki.

Ponadto w pomieszczeniach tych znajduja si¢ wejscia na niskie poddasza.




Sl BB I B B B BN B BN BT BN B BN B

. .

£
&

-

s

Wykoriczenie wnetrz korpusu gtéwnego

Sciany i sufity pomieszczen tynkowane i malowane; na wiekszosci sufitéw znajdujq sie
ptyty gipsowo-kartonowe; w fazienkach na écianach oktadziny ceramiczne.

Na parterze w hallu i w salonach drewniane boazerie na dolnej czesci Scian.
W pomieszczeniach parteru bardzo liczne elementy sztukateryjne, typu gzymsy, plafony,
plakiety, listwy, itp., w wiekszosci bedace gotowymi elementami, wykonanymi z masy na bazie
gipsu, wzmocnionej widkning syntetyczng. We wszystkich czterech salonach na parterze
znajdujg sie masywne kominki, réwniez zdobione sztukateriami. Dekoracje te majg formy
eklektyczne, w wigkszosci neoklasycystyczne.

We wnetrzach na pigtrze dekoracje sztukateryjne mniej liczne, o formach rokokowych.
Wystepuja w hallu w oprawie wej$¢ oraz w jednym z korytarzy przy hallu, a ponadto na dwéch
istniejacych kominkach —w saloniku po stronie zachodniej oraz wschodniej. W jednym z pokoi
po stronie wschodniej wystepuje sztukateria na fasecie.

Posadzki: deski, parkiet oraz mozaika parkietowa; w hallu na parterze ptytki kamienne;
w tazienkach terakota.

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne dwu- i jednoskrzydtowe, ramowo-ptycinowe,

o skrzydtach z dekoracyjnymi ptycinami.

3. 2 Historia obiektu

Opis historii i funkcji obiektu zamieszono w 1. czesci dokumentaciji.

Bibliografia:
Inwentaryzacja konserwatorska, Dworek zabytkowy w Mostach, gm. Kosakowo, pow. Puck,

oprac. mgr A. Bielaszewska, mgr inz. arch. T. Langer, Gdansk, wrzesierh 1976 r., w zbiorach

WUOZ w Gdarisku
Z. Miszewski (oprac.), Dworek w Mostach (http://gminakosakowo.pl/wp-
content/uploads/2017/03/D-W-O-R-E-K-W-M-O-S—T—A-C—H.pdf, data dostepu: 16.10.2018)
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3. 3 Stan zachowania

Whnetrza pomieszczen na pietrze, podobnie, jak wnetrz na parterze, poddane zostaty
gruntownym pracom remontowym i adaptacyjnym na poczatku lat 2000. Na szczescie jednak,
na pietrze nie umieszczono zadnych nowych elementéw sztukateryjnych. Wyprawy tynkarskie
na $cianach s w dos¢ dobrym stanie, wszedzie wykonczenie stanowiag gtadzie gipsowe.
Wszystkie sufity wyréwnane zostaty ptytami gipsowo-kartonowymi. Na scianach miejscowo
widoczne sg cienkie rysy. Pokrycie posadzek wtérne (deski, mozaika parkietowa, w fazienkach
terakota).

Z oryginalnych elementéw wystroju wnetrz pietra zachowane s3a:

* dekoracje sztukatorskie w hallu wokét otworu drzwiowego w Scianie potudniowej:
jeden pilaster z dekoracjg roslinng, z motywem owocéw i kwiatéow oraz faseta
z ptaskorzezbiong dekoracjg z motywem kobiecej gtowy ustrojonej wiencem z ktoséw
i owocow — najprawdopodobniej personifikacji Lata;

* dekoracje sztukatorskie w hallu na $cianie wschodniej przy przejsciu do korytarza:
jeden pilaster przy arkadzie, z dekoracjg roslinng z motywem kwiatdéw oraz jeden
ornament roslinny pod tukiem arkady;

* dekoracje sztukatorskie w hallu na $cianie zachodniej przy przejsciu do korytarza: cata
oprawa arkady — dwa pilastry z dekoracjg roslinng z motywem winorosli oraz
czesciowo uszkodzone ornamenty roslinne pod tukiem arkady;

¢ dekoracje sztukatorskie w korytarzyku przylegajacym do hallu po stronie zachodniej:
gzyms na fasecie (z ubytkami) oraz ornament muszlowy na $cianie zachodniej, w osi
otworu drzwiowego;

* dwa kominki z dekoracjami sztukateryjnymi z ornamentami rokokowymi -
w salonikach po stronie zachodniej oraz wschodniej;

* gzyms na fasecie w pokoju po stronie wschodniej (z ubytkami);

* stolarka drzwiowa: drzwi jedno- i dwuskrzydtowe, o ozdobnych ptycinach skrzydet,
z profilowanymi opaskami oscieznic (w drzwiach do saloniku po stronie wschodniej

brak opaski).

|



4. CEL | METODYKA BADAN

Badania miaty na celu rozpoznanie stanu zachowania obiektu, sposobu jego
pierwotnego wykonczenia oraz zakresu wtérnych przeksztatcer. Ustalenia te stanowig
podstawe do opracowania programu prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji i wnetrz
budynku, a takze okreslenia mozliwosci dokonania w nim adaptacji.

Dokonano ogledzin obiektu. Wytypowano miejsca do wykonania odkrywek i pobrania
prébek nawarstwien. Skupiono sie na korpusie giéwnym budynku, natomiast tacznik i oficyne
wyltaczono z badan, z uwagi na fakt ich znacznej przebudowy. Wykonano odkrywki na écianach
wewnetrznych, sufitach, sztukateriach, kominkach oraz na oryginalnej stolarce drzwiowej.
Probki do analizy mikroskopowej zatopiono w iywicy epoksydowej Epidian 6011
z utwardzaczem IDA, a nastepnie wyszlifowano. Naszlify poddano obserwacji mikroskopowej
w powiekszeniu 400 x w swietle widzialnym odbitym i sfotografowano. Okreslono uktad,
rodzaj i kolorystyke nawarstwien. Probki zapraw, warstw malarskich i poztoty przekazano do
badan laboratoryjnych.

Zebrano materiat bibliograficzny i ikonograficzny dotyczacy badanego obiektu.

Wykonano dokumentacje opisowa i fotograficzng. Odkrywki we wnetrzach oznaczono
numerami pomieszczen, nadanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji, a nastgpnie kolejnymi
numerami odkrywek. Miejsca wykonania odkrywek zaznaczono na rzucie i na fotografiach
wnetrza. Stratygrafie nawarstwiert przedstawiono w formie tabel wraz z opisami
i fotografiami. Wnioski z badafn oraz program prac umieszczono w korfcowej czesci

opracowania.

!
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5. WYNIKI BADAN. STRATYGRAFIA NAWARSTWIEN — | PIETRO

POMIESZCZENIE NR 10 — HALL

Hall na pietrze, $ciana potudniowa. Lokalizacja odkrywek na $cianie, sztukaterii, suficie i stolarce drzwiowej.



TABELA 1. Odkrywka 10/ 2 — hall na pietrze, Sciana ptd.; odkrywka 10/ 4 — hall na pietrze,
$ciana ptd., nadproze drzwi.

Faza
o .
Sumer . znaczenie chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
ﬁ i# e er
0“"‘ ,. t° ca'uﬂ “ . .
1 o et ‘5.;‘#: O:i ] 2. pot. XVIH w. tynk spodni wapienny
5 &“ s
w“ 4 .029 . . . ; p
2 %?"?-“', fé:"g,}‘ | 2. pol. XVIliw. | tynk wierzchni wapienny - gladz
3 : , 1 2. pot. XViil w. | farba temperowa — kreda, ugier jasnokremowy
4 I XVIH w./XIX w. farba kremowy
Odkrywka 10/ 2 — hall na pietrze, éciana pid.
8
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Odkrywka 10/ 4 — hall na pietrze, $ciana ptd., nadproze drzwi.

TABELA 2. Odkrywka 10/ 3 — hall na pigtrze, $ciana ptd., sztukateria — trzon pilastra.

- Faza
Numer C_)znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna

I':':' e X )

LR R St i TN st ] i i t
2 ::3:“: &",fﬁ% o | 2. pol. XVillw. | tynk wapienny drobnoziarnisty
3 ' | 2. pot. XVill w. farba temper.owa - ztamana biel

kreda, ugier
4 Il XVIH w./XIX w. farba jasnokremowy
Odkrywka 10/ 3 — hall na pietrze, $ciana ptd., sztukateria, trzon pilastra.
9
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TABELA 3. Odkrywka 10/ 6 — hall na pietrze, sciana ptd. w gérnej strefie, pod sztukateria.

. Faza
Numer anaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
Ot Vloo: ‘:n'.'g tynk spodni wapienny
2B 00 . pol. XVill w. . .
1 :?-}?,. 0"0‘!*,‘; ! 2. pot. XVl w na podbitce z trzciny
"‘!t'f" B, ,,,5.,;;.
2 ::::‘z’?’;'éf’g%.? {: *?;3 | 2. pot. XVillw. | tynk wierzchni wapienny - gtadz
RS farba temperowa —
"@%’*‘«"ﬂ%“« o I . pot. XVl w. . j
3 Sl 2. po w kreda, ugier jasnokremowy
. 2‘.;" 'o.ﬂ'!f o2
ot N o o . .
4 _;? 0% 5{0?' o§ &é‘:‘ i pocz. XXI w. glad? gipsowa
Odkrywka 10/ 6 — hall na pietrze, $ciana ptd. w gérnej strefie pod sztukateria.
10




TABELA 4. Odkrywka 10/ 5 — hall na pietrze, sciana ptd., sztukateria — ornament roslinny pod
gtowica pilastra.

Faza
Oznaczenie .
Numer . chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy '
logiczna
Svtieterias 2. pot. XVl k wapienny drob i
PR T . pot. . i
2 a?:*?h‘is?:..;: PR po w. |tynk wapienny drobnoziarnisty
3 [ 2. pot. XVill w. farba temperowa jasnokremowy
4 ] XVII/XIX w. farba temperowa kremowy

Odkrywka 10/ 5 — hall na pietrze, $ciana ptd., sztukateria — ornament roslinny pod gtowica pilastra.

11




TABELA 5. Odkrywka 10/ 7 — hall na pigtrze, éciana ptd., sztukateria — gtowica pilastra.

Odkrywka 10/ 7 — hall na pigtrze, $ciana ptd., sztukateria — glowica pilastra.

. Faza
Numer (?znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
2":"' 05050, o
2 o .:E;'.o.‘%;"_’ ; ] 2. pot. XVl w. | tynk wapienny drobnoziarnisty
3 34} 1 2. pot. XVl w. farba temperowa jasnokremowy
4 1l XVHI/XIX w. farba temperowa kremowo-szary

12







TABELA 6. Odkrywka 10/ 8a — hall na pietrze, $ciana ptd., sztukateria z postacig kobiecg —

detal — ktosy; odkrywka 10/ 8b - hall na pietrze, $ciana ptd., faseta.
N Oznaczenie Faza
umer . n chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy graflczne wa rstwy .
logiczna
1 | 2. pot. XVlitw. | tynk wapienny drobnoziarnisty
2 : | 2. pot. XVIll w. farba temperowa jasnokremowy
3 2 o I XVHI/XIX w. farba temperowa kremowy
4 ‘ { Hi XVIH/XIX w. farba temperowa kremowo-szary

Odkrywka 10/ 8a (powyzej) — hall na pietrze, Sciana pid., sztukateria z postacia kobiecg — detal — ktosy.
Odkrywka 10/ 8b (ponizej) — hall na pietrze, éciana ptd., faseta.

14




TABELA 7. Odkrywka 10/ 1 — hall na pigtrze, Sciana ptd., stolarka drzwiowa, awers;
odkrywka i prébka 15/ 1 — hall na pigtrze, sciana ptd., stolarka drzwiowa, rewers.

N Oznaczenie Faza
umer .
_ . chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy logiczna
0 | 2. pot. XVilI w. drewno iglaste
i | 2. pot. XVl w. farba pertowo-szary
o Far : m{;vﬁvﬁ; 3 v
2 *:;"{*I*Z*,’:,u % I XVIHI/XIX w. farba oliwkowy
'o"b”ea DOOS
o “P—Q% i-*$*$
3 OIS n XX w. farba biaty
**’v”t’o’f«’o*fﬁfﬁv
ey
4 UBRHINNA IV XX w. farba kremowy
EE 8 38 JEE L 2
*1« 0 0 L O‘Q#Q‘Q*Q**&# #4
5 UUNHNANRNILLE  V XX w. farba biaty
R0 030 E 06 82 I 8
3

Przekrdj stratygraficzny prébki 15/ 1 — hall na pietrze, sciana ptd., stolarka drzwiowa, rewers.

15




Odkrywka 15/ 1 — hall na pietrze, sciana ptd., stolarka drzwiowa, rewers. Widoczne pierwotne opracowanie
malarskie w kolorze pertowo-szarym (1) - jednakowym na wszystkich elementach skrzydta drzwi.

Odkrywka 10/ 1 — hall na pietrze, $ciana ptd., stolarka drzwiowa, awers.

16



Hall na pietrze, $ciana potudniowa. Lokalizacja odkrywki na rewersie stolarki drzwiowe;j.

17
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Hall na pietrze, $ciana zachodnia. Lokalizacja odkrywek na sztukaterii arkady.

18



Odkrywka 10/ 10 - hall na pigtrze, sciana zach., glowica pilastra, gérna czesc.
I

19



TABELA 8. Odkrywka i probka 10/ 10 — hall na pigtrze, $ciana zach., sztukateria — gtowica
pilastra, gérna czes¢.

. Faza
Numer (?znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
tynk wapienny
1 2, pol. XvHllw. drobnoziarnisty
2 2. pot. XVIll w. farba temperowa jasnokremowy
3 2. pot. XVIIl w.? farba temperowa ugrowo-sza
- POt " | w bardzo cienkiej warstwie & v
4 XX/XXE w. farba biaty

Odkrywka 10/ 10 (powyzej) i przekrdj stratygraficzny probki 10/ 10 ~ hall na pietrze, $ciana zach., sztukateria —
glowica pilastra, gorna czes¢. Strzatkg oznaczono miejsce pobrania prébki.
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TABELA 9. Odkrywka 10/ 10 — hall na pietrze, $ciana zach., sztukateria — gtowica pilastra,
dolna czesc.

Faza
Numer Oznaczenie .
. chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
Inone n ety nk wapienny
1| Geeineters 2. pot. XVIIl w. tynk wap
'° ":',' go"b'; gg?'o’*. po kil drobnoziarnisty
2 ;fo’a*f.",.a&é e, | 2. pot. XVIlI farba temperowa jasnokremow
.:?'v?“gﬁa" ...0'-?' . pot. W. arba tempe j y
farba temperowa
3 12/1? | 2. pot. XVIll w.? o ) rowo-s
/ | pot w w bardzo cienkiej warstwie ué zary
4 - - patyna

Odkrywka 10/ 10 — hall na pietrze, $ciana zach., sztukateria — gtowica pilastra, doina czeéc.
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TABELA 10. Odkrywka i prébka 10/ 11 — hall na pietrze, sciana zach., sztukateria — podtucze;
odkrywka 10/ 11a - hall na pietrze, $ciana zach., sztukateria — fek.

. Faza
N 0O zeni .
umer .znac y chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy graﬂczne warstwy .
logiczna
‘ . k... l“..:'ia'
1 -0."-: -:. o....:p: | 2. pol. XVill w. tynk wapienny
'..n t':?.“.n" t B
. 3 ynk wapienny
. 2 “- tﬁ‘é'.fﬂ .0':- ! 2. pot. XViitw. drobnoziarnisty - gtadz
3 | 2. pot. XVl w. farba temperowa kremowy
! 4 i XVII/XIX w farba temperowa kremowo-sza
) w bardzo cienkiej warstwie Y
“’4‘ %‘%‘
! 5 *:;‘:;:;i;ig I XX w. farba biaty
6 Y XX/ XXI w. przecierka wapienno-
! cementowa
! Przekrdj stratygraficzny prébki 10/ 11 — hall na pietrze, $ciana zach., sztukateria — podfucze.
! 22




Odkrywka 10/ 11 — hall na pigtrze, $ciana zach., sztukateria - podtucze.

Odkrywka 10/ 11a - hall na pigtrze, $ciana zach., sztukateria - tek.

23




TABELA 11. Odkrywka 10/ 12 - hall na pietrze, $ciana wsch., sztukateria — glowica pilastra.

. Faza
Numer (?znaczenle chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
A e e e
aeter 0800 1000 n tynk wapienny drobnoziarni
1 -"‘I%‘."Ea' ".2?:"0';#’*37‘, o | 2. pot. XVill w. ynk wapienny drobnoziarnisty
2 KRR | 2. pot. XViil w. farba jasnoszaro-kremowy
3 Il XVHI/XIX w. farba kremowy

pilastra.

Odkrywka 10/ 12 - hall
na pietrze, $ciana wsch.,
sztukateria — glowica

Hall na pigtrze, $ciana wsch., sztukateria ~ glowica
pilastra z motywem kwiatowym. Lokalizacja

odkrywki.
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POMIESZCZENIE NR 11 — KORYTARZ PRZY HALLU PO STRONIE ZACHODNIEJ

11/6
“+“11/6a
«—11/5

Korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zachodniej. Lokalizacja odkrywek na $cianach, wnece, sztukaterii i suficie
oraz na stolarce drzwiowej.
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TABELA 12. Odkrywka 11/ 1 — korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., $ciana ptd.,

wneka.
Numer Oznaczenie Faza
. chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
‘ logiczna
0 I 2. pot. XVIll w. mur — cegta ceramiczna
1 | 2. pot. XVill w. tynk wapienny
far rzypuszczalnie
2 ? 2. potl. XVill w.? arba przyp . szaro-kremowy
temperowa, na pobiale
3 |aEe "“ igieiiieel XXI tads gi
.;? 5058 0;«- «'G’.* : pocz. XXI w. gtadz gipsowa
B ‘o‘a *&;v:zs:*:'v”{:%«*qu
4 ’ne’*"*i*}}‘*‘*}" i pocz. XXI w. farba jasnooliwkowy
."‘_-t‘i:'b:feiﬁ .ﬁ**, #‘

Odkrywka 11/ 1 — korytarz przy hallu na pietrz

aluminiowy naroznik.

e, po stronie zach., $ciana ptd., wneka. Widoczny wtérny
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Odkrywka 11/ 2 — korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., ciana ptd., stolarka drzwiowa, awers.
Na drewnie iglastym (0) widoczne pierwotne opracowanie malarskie w kolorze pertowo-szarym (1).
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TABELA 13. Odkrywka 11/ 4 — korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., sciana zach.
pod sztukateria.

. Faza
Numer (?znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy logiczna
o mur szkieletowy
e | . pol. XVl w.
0 AE 2. po W {drewno, cegta)
1 : | 2. pot. XVIll w. tynk wapienny
5 | 2. pot. XVill w. tynk wapienny dro'bnozmrnlsty -
gladz
3 | 2. pot. XViHIw. farba jasnokremowy
4 ] 2. pol. XVill w. farba jasnokremowy
5 1 XVIIL/XIX w. farba kremowy
6 v pocz. XXI w. tynk waplen-nojcementowy -
% wypetnienie bruzdy

=0, 3.';‘6 RO AT

witea'0s 08 ...':?.tﬂ. ..
7 ..3_:.9: Juotme W v pocz. XXi w. gtadz gipsowa

H .:'%';’g' ’." s ",t" 5

0 ..i.:?.‘c..‘l:?.‘n' 3 o
8 :.‘.‘?....-, PRAP RN T v pocz. XXi w. gtadz gipsowa

R ARRANAI
9 Z*:{*I::*Z::vif:*}:*:i v pocz. XXI w. farba jasnooliwkowy

*»l‘&i_u* ‘0 - ‘-b "& ‘»”1«*@ n}r‘ &

Odkrywka 11/ 4 — korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., $ciana zach. pod sztukateria.
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Odkrywka 11/ 3 — korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., $ciana zach., nadproze drzwi.

Odkrywka 11/ 6 — korytarz przy hallu na pigtrze, po stronie zach., faseta i sufit przy Scianie zach. Na fasecie
zachowane pierwotne wykoriczenie drobnoziarnistym tynkiem wapiennym, pomalowanym farbg w kolorze
jasnokremowym (1), przemalowana farba w odcieniu szaro-kremowym (2). Na suficie wtérny tynk.
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Odkrywka 11/ 6a — korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., sztukateria — ornament muszlowy. Detal
wykonany z drobnoziarnistego tynku wapiennego, wygtadzonego pobiatg lub kreda (1) i pomalowanego farbg
w kolorze jasnokremowym (2).

Odkrywka 11/ 5a ~ korytarz przy hallu na pietrze, po stronie zach., sztukateria— ornament muszlowy, dolna czesé.
Detal wykonany z drobnoziarnistego tynku wapiennego, wygtadzonego pobiaty lub kreda (1) i wykoriczonego
farbg w kolorze jasnokremowym (2), przemalowang farba w kolorze kremowo-szarym (3).
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POMIESZCZENIE NR 12 - SALONIK Z KOMINKIEM PO STRONIE ZACHODNIE)

Salonik z kominkiem po stronie zachodniej, éciana wschodnia — lokalizacja odkrywek.
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TABELA 14. Odkrywka 12/ 1 — salonik pod stronie zach., kominek, podstawa obudowy;
odkrywka 12/ 2 i 12/ 3 — salonik po stronie zach., kominek, boczna cz¢$¢ obudowy.

Faza
N .
umer (?znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna

TE NN T

1 *:a‘f"ﬁ 28 o,.t‘{.*?-‘ I 2. pot. XVHlw. | tynk wapienny drobnoziarnisty
m!. 2 ;, ¥% 0t
ai* ﬂa; -
L 2 K4 — i

2 ﬂ. *uc‘d‘ 0" l¢ 2. pot. XVill w. ¢ grunt — pobiata lub kreda
3 Il XIX — XX w. farba ceglasto-czerwony
4 ] XIX = XX w. farba szary

Odkrywka 12/ 1 — salonik po stronie zach.,

podstawa obudowy kominka.

Odkrywka 12/ 2 — salonik po stronie zach.,

boczna cze$¢ obudowy kominka.
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Odkrywka 12/ 3 — salonik po stronie zach., boczna cze$é obudowy kominka — gzyms.

Odkrywka 12/ 2a i odkrywka 12/ 3 - salonik po stronie zach., boczna cze$¢ obudowy kominka. Strzatkg oznaczono
miejsce, gdzie wystepuje wtérne uzupetnienie zaprawa.
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TABELA 15. Odkrywka 12/ 5 — salonik pod stronie zach., kominek, gérna cze$¢ obudowy,
sztukateria — obramienie ptyciny; odkrywka 12/ 6a — salonik po stronie zach., kominek, gérna
cze$¢ obudowy, sztukateria — ornament kwiatowy.

Numer Oznaczenie Faza .
warstwy | graficzne warstwy chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
logiczna
‘__F!—|
Q:“i"’ ‘o?“ et
1 *‘-t ‘ IQ.‘ ‘$G i i i
.‘ 50%s ‘*“.:;’a' ﬁ%:: o 1 2. pol. XVill w. tynk wapienny drobnoziarnisty
¥ ’O‘ ly;ns atiaet
2 'I"'.‘.Eﬁ? '?é"?‘: 1? 2. pot. XVHll w.? grunt - kreda
w¥, %, e » t
1l XIX w. podktad pod ztocenie ugrowy
i icza — szl ]
a r XIX W folia pozfotnicza — szlagmeta Zoty

(czesciowo skorodowana)

w

Odkrywka 12/ 5 — salonik pod stronie zach., kominek, gérna cze$¢ obudowy, sztukateria — obramienie ptyciny.
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Odkrywka 12/ 6a — salonik po stronie zach., kominek, gérna cze$¢ obudowy, sztukateria — ornament kwiatowy.

TABELA 16. Odkrywka 12/ 6 — salonik pod stronie zach., kominek, gérna cze$¢ obudowy,
sztukateria — obramienie ptyciny.

Faza
Numer Oznaczenie .
. chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna

IO T
1 Pk i F Al | 2. pot. XVill w. i iarni

w'*..*"*?;"& .‘&'5‘}' X "’? o pot tynk wapienny drobnoziarnisty

s, O ong et A TR el

P z.: “.ﬂ ‘...:,a £ 2 3 _ .
2 selai: ‘.;: 2 o I? 2. pot. XVHI w.? grunt — pobiata lub kreda

o ztamana biel
3 be. H XIX w. farba €

e

(kos¢ stoniowa)

Odkrywka 12/ 6 — salonik pod stronie zach., kominek, gérna cze$é obudowy, sztukateria — obramienie ptyciny.
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TABELA 17. Odkrywka 12/ 7 — salonik pod stronie zach., kominek, sztukateria — gzyms

wienczacy.
Faza
Numer znaczenie .
wab:'st ra;i)czne Harst chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
WY |8 v logiczna
A L TR
1 1%‘{2{&%5%?3&%&3 ] 2. pot. XVIll w. tynk wapienny drobnoziarnisty
w0 e NS NN AT M
% .,n kg ;A
2 '2" i 55 2. I? 2. pot. XVII w.? grunt — pobiata lub kreda
3 ] XIX w. farba szaro-kremowy

Odkrywka 12/ 7 - salonik pod stronie zach., kominek, sztukateria — gzyms wienczacy.
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TABELA 18. Odkrywka 12/ 8 — salonik pod stronie zach., gorna czes¢ sciany wsch., faseta.

. Faza
Numer 0_znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
Woma
1 f&":gf::? ! 2. pol. XVIit w. tynk wapienny
AT
Oesro ¥y drobnoziarnisty tynk wapienn
,f Ky '*q_“:ﬂ Y p Y,
2 R TR ! 2. pot. XVill w. zagruntowany pobiata lub kreda
‘&'l-yb'i;ﬂ
3 1 2. pot. XVill w. | farba przypuszczalnie temperowa zfamana biel
4 ] XVHI- XIX w. farba jasnoszary
5 1] XVIiI- XIX w. farba szaro-kremowy
: , ';‘;gf; tynk wapienno-cementowy —
6 ?*g?’ !'t’,*,m Y pocz. XXl w.? wypetnienie ubytkow
P " !
"y ‘;:h&q d po zniszczonej fasecie
g Bt et !
stregtes LosEl (S0 0 -
7 &&:ﬁ%ﬁﬁg}:&;ﬁ o Vv pocz. XXI w. gtadz? gipsowa
8 SRS 010: S \ pocz. XX w. gladz gipsowa i farba emulsyjna biaty

Odkrywka 12/ 8 — salonik pod stronie zach., gérna cze

'y

$¢ $ciany wsch. z fragmentem oryginalnej fasety.
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Odkrywka 12/ 9 — salonik z kominkiem po stronie zach., ciana ptd. Widoczna pierwotna szkieletowa konstrukcja
$ciany, pokryta tynkiem wapiennym na podbitce z trzciny.

N . . . 5 8§ "N N N BN EEE RS

Salonik z kominkiem po stronie zachodniej i przylegajacy do niego pokgj, Sciana ptd. Lokalizacja odkrywek.
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TABELA 19. Odkrywka 13/ 1 — pokdj przylegajacy do saloniku po stronie zach., éciana ptd.

. Faza
Numer (?znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
0 I 0N | 2. pot. XVIHl w. mur — cegta ceramiczna
¢ ¥ 7
1 1 2. pot. XVill w. tynk wapienny
2 | 2. pot. XVill w. pobiata wapienna?
3 etetatetotatetete! 1? 2. pot. XVl w.? far_ba szaro-rézowy
PN ICHN przypuszczalnie temperowa
4 RRRRHRAE, I XIX w. farba szmaragdowo-
SR zielony
5 ARRNASHNIXR 1, IV, V | XIX=XX w. warstwy farb Jasnokremowy,
RO biaty, kremowy
H ¥ 0
Wea'e s MO 0r 000 . .
6 :;?gé:"& : n&g’t‘: o Vi pocz. XXl w. tynk wapienno-cementowy

Odkrywka 13/ 1 — pokéj przylegajacy do saloniku po stronie zach., $ciana pid.
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POMIESZCZENIE NR 15 — SALON PO STRONIE POLUDNIOWEI

Salon po stronie potudniowej, $ciana potnocna oraz wschodnia — lokalizacja odkrywek.
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TABELA 20. Odkrywka i prébka 15/ 3 — salon po stronie ptd., $ciana ptn.;

odkrywka 15/ 2 — salon po stronie ptd., $ciana wsch.

R Faza
Numer (_)znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy logiczna

o Qveg Y

1 ‘0" I 2. pol. XVl w. tynk spodni wapienny
ki’ﬂ;o?g, A tvnk wi hni -
sirte S L0800 Love ynk wierzchni wapienny

2 n_»‘:if*i?:’& ?é-’ 2445 o : 2. pok Xlllw. drobnoziarnisty - gtad

3 Satelat 3 i? 2. pot. XVili w.? fa'tba szaro-kremowy
MO przypuszczanie temperowa
a:@i‘-}:t %

4 (HILX 0 XVII w./XIX w.? farba rézowy
RSN
e

5 ;:::‘: R m XIX - XX w. farba zielony
-.. . » ".’."a'. [N

6 B AR A A4 v ocz. XXI w. tad? gipsowa
:2?-:'?;11-':'5’»4-.-’:%"- pocz glac glpso

|
Przekrdj stratygraficzny probki 15/ 3 — salon po stronie ptd., éciana pin.
I
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Odkrywka 15/ 3 — salon po stronie ptd., $ciana pin.

n
L
N
u
L
i
|
n
"
|
L
n
[
i
a
i
L

Odkrywka 15/ 2 - salon po stronie pid., sciana wsch.
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POMIESZCZENIE NR 16 — KORYTARZ PRZY HALLU PO STRONIE WSCHODNIE)

Korytarz przy hallu na pigtrze, po stronie wschodniej. Lokalizacja odkrywek na $cianie potudniowej z wneka.
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TABELA 21. Odkrywka 16/ 1 i odkrywka 16/ 1a — korytarz przy hallu po stronie wsch., $ciana
ptd., narozniki wneki.

. Faza
Numer (.j)znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
0 | 2. pot. XVIll w. mur — cegla ceramiczna
1 ] 2. pot. XVili w. tynk wapienny
2 1? 2. pol. XVHi w.? farba przypuszczalrl\le temperowa, szaro-kremowy
na pobiale
li:o.. o' ,
3 .:ao. .o“.? i pocz. XXl w.? tynk wapienno-cementowy
gt

rone '--':._-’g- 2
4 RETT ";-,5 .'-":'-_’-é.o ]| pocz. XXl w. warstwy gtadzi gipsowej

'.I.‘.-.' - '.
5 i pocz. XXI w. farba jasnooliwkowy

Odkrywka 16/ 1 (po lewej) i odkrywka 16/ 1a — korytarz przy hallu po stronie wsch., éciana ptd. — narozniki wneki.
Wneka, przypuszczalnie pierwotna, oryginalnie posiadata zaokraglone naroiniki, ktére wtérnie zatynkowane
zostaty pod katem prostym.
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Odkrywka 16/ 1b — korytarz przy hallu po stronie wsch., $ciana ptd., gérna cze$é wneki. Widoczna drewniana
konstrukcja {0), pokryta wtérnymi nawarstwieniami.
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POMIESZCZENIE NR 17 — SALONIK Z KOMINKIEM PO STRONIE WSCHODNIEJ

Salonik z kominkiem po stronie wschodniej, $ciana zachodnia — lokalizacja odkrywek.
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TABELA 22. Odkrywka 17/ 1 - salonik pod stronie wsch., kominek, podstawa obudowy.

. Faza
Numer (_)znaczenle chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy logiczna
1 "‘%:?‘:: J‘g%%:is | 2. pot. XVill w tynk wapienny drobnoziarnisty
u‘.&wo" éﬁ'é‘w - POL ’ wygladzony pobiata lub kredg
2 : | 2. pot. XVill w. farba jasnokremowy
3 ] XV w./XIX w. farba kremowy
4 It XIX w. pobiata
5 i XIX w. farba ugrowy
'cl‘l stetati
6 **Z;Ijt:;: 1\ XIX - XX w. farba? rozrzedzony gips? szary
7 :*:’:"i”* ’ \Y XIX - XX w. farba jasnozielony

&
£
*

Odkrywka 17/ 1 — salonik pod stronie wsch., kominek, podstawa obudowy.
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TABELA 23. Odkrywka 17/ 2 —salonik pod stronie wsch., kominek, $rodkowa cze$¢ obudowy.

- Faza
Numer anaczenle chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna

O L

Fag ¥y ) 2 . . .
1 :;:?3‘ :.é;.gg?;%; | 2. pot. XVIII w. tynk wapienny drobnoziarnisty

80308, e ieT,

Pt _gﬁ{ ‘gnﬁ‘i = _ .
2 :?;’:f:?:g?é".» 42: ! 2. pol. XVl w. grunt - pobiata lub kreda
3 ? XVIH/XIX w.? farba jasnokremowy
4 ] XIX w. farba ugrowy
5 Hi XIX - XX w. farba? rozrzedzony gips? szaro-kremowy

tynk wapienny
IX - . Lo

6 o XIX- XX w {uzupetnienie ubytku)
7 v XIX - XX w. farba jasnobtekitny

Odkrywka 17/ 2, fragment w zblizeniu — salonik pod stronie wsch., kominek, srodkowa cze$é obudowy.

48




Odkrywka 17/ 2 — salonik pod stronie wsch., kominek, srodkowa czes¢ obudowy.
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TABELA 24. Odkrywka 17/ 5 - salonik pod stronie wsch., kominek, gorna czeé¢ obudowy -

" B I O B BT BT BN BN RN BN B B e )

ptycina.
Numer Oznaczenie Faza
. chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy -
logiczna
4 et -i'!'.. o-
1 ‘%?’ 00 '-:? | 2. pot. XVIllw. | tynk wapienny drobnoziarnisty
e, ‘;.“::':ﬂ.. i.n ;l
.:0.':"." "‘.D“D . .
&, G . -
2 :..3': :;.’-3.. ."!ﬁ:'.t-'- I 2. pot. XVIlil w. gtadz - pobiata lub kreda
h:a,. " "!‘.- o ierk .
3 n.'.--:i-fmw " il XIX w. przecierka wapienna
" i;i';i:I;I:I;:::;i:::i;::: I XIX - XX w warstwy farb biaty, jasnokremowy,
Pt T, o SO A nastepne : ceg|asty

Odkrywka 17/ 5 - salonik po stronie wsch., kominek,
tynkéw — pierwotna (1) i wtdrna (3).

ptycina w gérnej czesci obudowy. Widoczne dwie warstwy
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Odkrywka 17/ 6 i 17/ 6a — salonik po stronie wsch., kominek, gérna czeé¢ obudowy, sztukateria — obramienie
ptyciny i ornament rokokowy. Widoczne relikty wtérnych ztocen.
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TABELA 25. Odkrywka i probka 17/ 6 — salonik pod stronie wsch., kominek, gérna czes¢
obudowy, sztukateria — obramienie ptyciny; odkrywka 17/ 6a — salonik po stronie wsch.,
kominek, gérna cze$¢ obudowy, sztukateria — ornament rokokowy.

. Faza
Numer (?znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy -
logiczna
A o T L]
1 ‘.%’%;f::’c&%:“’a‘ﬁ | 2. pol. XVill w. tynk wapienny drobnoziarnisty
et argtini D el e sl
LN
ey a0 A > _ .
2 :‘.;3:'23% TR ? 2. pot. XVIll w.? grunt — pobiata lub kreda
VAD
3 DIDY i XIXI w. podkiad pod ztocenie ugrowy
4 I XIX w. folia plo?iotnlcza —szlagmetal Zoty
{czesciowo skorodowana)
i )
5 nastepne XX/ XXI w. warstwy farb biaty

Przekroj stratygraficzny prébki 17/ 6 i odkrywka 17/ 6 — salonik po stronie wsch., kominek, gérna cze$¢ obudowy,
sztukateria — obramienie ptyciny. Widoczne relikty wtérnych ztocer, wykonanych folig z szlagmetalu.
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Odkrywka 17/ 6 — salonik po stronie wsch., kominek, gérna cze$¢ obudowy,
Widoczne relikty wtérnych zfocer.

sztukateria — ornament rokokowy.
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Odkrywka 17/ 7 — salonik po stronie wsch., kominek, gérna czesé obudowy i zwiericzenie, sztukateria —~ ornament
rokokowy. Widoczne relikty wtérnych ztocer.

TABELA 26. Odkrywka i prébka 17/ 8 — salonik pod stronie wsch., gérna czes¢ Sciany zach.,
faseta nad kominkiem.

. Faza
C_)znaczenle chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
graficzne warstwy .
logiczna
eI
ﬂ&%&%{:‘g I 2. pot. XVHI w. tynk wapienny drobnoziarnisty
| 2. pol. XVIH w. grunt - pobiata lub kreda
| 2. pol. XVillw. | farba przypuszczalnie temperowa ztamana biel
Il XV - XIX w. farba przypuszczalnie temperowa ugrowo-szary
i pocz. XXi w. glad? gipsowa

Numer
warstwy
1
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Przekroj stratygraficzny prébki 17/ 8 — salonik po stronie wsch., $ciana zach.

, faseta nad kominkiem.

Odkrywka 17/ 8 ~ salonik po stronie wsch., $ciana zach., faseta nad kominkiem
oznaczono miejsce pobrania prébki.

— zachowany relikt. Strzatkg
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TABELA 27. Odkrywka 17/ 10 — salonik pod stronie wsch., $ciana wsch.

. Faza
Numer (_)znaczeme chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy )
logiczna
MQ: ...:;-'o"‘.'u co
1 R ..'é-;:.""" | 2. pot. XVHI w. tynk wapienny, spodni
-. "'g e o
; “.,9.‘9 . . .
2 ....._.. ‘:. .:',';-; ..‘... o 1 2. pot. XVIH w. tynk wapienny, wierzchni
3 . I XIX/ XX w. farba — wzér malowany z .jasnon.elony - tio,,
szablonu? ciemnozielony - wzdr
pomaranczowy,
4 ", v XX w. warstwy farb bladorézowy
5 \ pocz. XXl w.? tynk wapienno-cementowy
6 \Y pocz. XXI w. gtadz gipsowa szary
7 R pocz. XXI w. farba pomaraniczowy
Odkrywka 17/ 10 (powyzej) i jej lokalizacja — salonik po stronie wsch., $ciana wsch.
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POMIESZCZENIE NR 18 — POKOJ PO STRONIE WSCHODNIEJ

Pokdj po stronie wschodniej — jedyne pomieszczenie na pigtrze z zachowang prawie w cafosci oryginalna
sztukaterig na fasecie. Lokalizacja odkrywek na $cianie zachodniej.
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Odkrywka 18/ 1, 18/ 2 i 18/ 3 — pokdj po stronie wsch., odpowiednio: gérna cze$¢ $ciany zach., faseta oraz sufit.
W odkrywece na suficie widoczna wtérna plyta gipsowo-kartonowa.

Odkrywka 18/ 2 — pokdéj po stronie wsch., §ciana zach. — faseta.
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TABELA 28. Odkrywka 18/ 1 — pokdj pod stronie wsch., gérna czes¢ Sciany zach., pod faseta.

. Faza
Numer ?znaczenlet chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy logiczna
oNeg
1 ‘l’g; 20 I 2. pot. XVIil w. tynk wapienny
2 | 2. pot. XVHl w. drobnoziarnisty tynk wapienny
3 I 2. pot. XVl w. gladzZ - pobiata lub kreda
4 ] XX/ XXI w. tynk wapienno-cementowy
5 1] pocz. XXI w. gfadz gipsowa szary
6 ] pocz. XXI w. farba biaty

i

Odkrywka 18/ 1 — pokdj po stronie wsch., gérna czeéé $ciany zach., pod fasets.
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TABELA 29. Odkrywka i probka 18/ 2 — pokdj pod stronie wsch., $ciana zach., faseta.

. Faza
Numer (?znaczenle chrono- Datowanie Charakterystyka warstwy Kolor
warstwy | graficzne warstwy .
logiczna
0‘:,'* s O‘zta

1 ned -**’“é..' el ] 2. pot. XVIIl w. tynk wapienny drobnoziarnisty

l‘g ..‘Aﬂ Hldat g"
2 | 2. pot. XVl w. grunt - pobiata lub kreda
3 A ety et ; I? 2. pol. XVl w.? | farba przypuszczalnie temperowa kremowy
4 ‘ : " SR 1l XVUHI/XIX w. farba przypuszczalnie temperowa kremowy
5 KRR : ML) 1] XVIH/XIX w. farba ciemnoszary

IQQ" .
6 “.3':.':'.: o” 5 Y pocz. XXI w. gtad? gipsowa

Przekrdj stratygraficzny probki 18/ 2 — pokdj po stronie wsch., $ciana zach. — faseta.
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Gérna czeéé odkrywki 18/ 2 — pokdj po stronie wsch., $ciana zach. - faseta. Duza strzatkg oznaczono miejsce
pobrania prébki.

61



'\

6. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Wyniki badan konserwatorskich przeprowadzonych we wnetrzach na pigtrze w dworku

w Mostach przedstawiaja sie nastepujgco:

Hall i korytarze

W wyniku dokfadnych ogledzin zachowanych elementéw oryginalnego wystroju

sztukatorskiego udato sie zidentyfikowa¢ pierwotny program ikonograficzny wnetrza. Ustalono, ze
czterem $cianom hallu przypisano cztery_por_y r;kﬁ. Najv:/ai_niejszemznéczeﬁi_e nadano <cianie
potudniowej, gdzie w dekoracyjnej oprawie wejscia do salonu umieszczono personifikacje Lata —
kobiecg posta¢ z wiericem z kioséw i owocdéw na gtowie, a obok, na zachowanym pilastrze —

dekoracje w formie ktosow, kwiatow i owocow:

Na scianie wschodniej, na dekoracji pilastra przy arkadzie znajdujg sie kwiaty,

co odpowiadatoby symbolice Wiosny:
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Natomiast na écianie zachodniej, na pilastrach podtrzymujacych arkade odnajdziemy motyw

winorosli, kojarzacy sie z Jesienig:

£

Jedynie na $cianie potnocnej brak dekoracji. Znajdujg sie na niej okna, wychodzgce
na Pétnoc, kojarzong z Zima.
Przeprowadzona analiza wskazuje, ze dekoracje te sg oryginalne, majg formy rokokowe i

e e,

mozna je wigzac z pierwotnym wystrojem dworku.___ ...

—

Niewykluczone jest, ze pierwotny wystrdj wnetrza byt bogatszy. Uzupetnieniem mogty by¢
écie\rm'ié'kdracje malarskie lub takze obrazy i rzezby. W szczegétowych badaniach nawarstwien,
jakim poddano Sciany, sufity i sztukaterie w hallu i przylegtych ko_r_ytarzach nie zidentyfikowano

jednak polichromii, a jedynie fragmenty opracowan monochromatycznych. Byé moze polichromie.
ulegly zniszczeniu. Niewiadomym pozostaje tez doktadny stan nawarstwieri na sufitach, ktére
pokryte zostaty ptytami gipsowo-kartonowymi.-
: Zidentyfikowana technika pierwotnego wykonczenia $cian w hallu przedstawia sig
\naste_puj_‘alco:

Sciany pokryte zostaly dwiema warstwami tynkéw: spodnim tynkiem wapiennym o $rednio-
i —gruboziarnistym wypetniaczu, ktory stanowit piasek kwarcowy z dodatkiem mineratéw
towarzyszacych ztozu, z domieszka okruchoéw ceramicznych, witdkien drewnianych i maceratu
rodlinnego oraz wierzchnig warstwg wapiennej gtadzi. Wykonana zostata ona z mocnego tynku
w(apiennegQ z.drobnoziarnistym, czystym kruszywem kwarcowym, byé moze piaskiem szklarskim.

: War§twa ta ma bardzo jasny odcien, prawie biaty.
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Na Scianach w hallu, na powierzchni gladzi zidentyfikowano farbe o spoiwie
temperowym, w odcieniu jasnokremowym — odcier zblizony do NCS S 1005-Y50R, uzyskanym
ze zmieszania kredy i ugru. Natomiast na $cianach w korytarzach stwierdzono wystepowanie
na tynku pobiaty wapiennej i farby w kolorze szaro-kremowym odcien zblizony do NCS S 1502-
Y. Przypuszczalnie sg to opracowania oryginalne.

Sztukaterie uformowane zostaly na rdzeniu ze $rednio-i gruboziarnistego tynku

IIIII‘

wapiennego, wykoriczonego drobnoziarnista, wapienng gtadzig (analogiczny rodzaj wypraw,

jak na $cianach). Réwniez na jej powierzchni stwierdzono wystepowanie jasnokremowe;j
tempery — odcien zblizony do NCS S 0502-Y50R. Kolejne opracowanie malarskie, w podobnej
technice, ma nieco ciemniejszy odciefi kremowo-szary, kremowy lub szaro-ugrowy.
Przebadano prébke cienkiej, szaro-ugrowej powtoki z gtowicy pilastra przy arkadzie zachodniej
(10/10), lezacej na pierwotnej farbie jasnokremowej. Analiza wykazata, ze mamy do czynienia
z farbg o spoiwie temperowym, z pigmentami kredg i ugrem. Warstwa tej farby jest bardzo
cienka, dobrze zespolona z podtozem i pokrywa jg warstwa patyny, co wskazuje, ze byta ona
dos¢ dfugo eksponowana. By¢ moze byto to pewnego rodzaju rozmalowanie $wiattocieniowe,

jednak brak pewnosci, czy oryginaine.

Saloniki z kominkami i przylegte pokoje

Oba kominki niewatpliwie réwniez naleza do_pierwotnego wystroju pomieszczen.

Wykorczone _zostaiy drobnoziarnistym tynkiem wapiennym, podobnym jak zastosowany
na wyzej opisanych sztukateriach, pokrytym rodzajem biatego gruntu (kreda lub pobiata
waplennwa detalach h zdobigcych kominki zidentyfikowano_ztocenia,._wykonane..falig——

ze szlagrfetalu (sztuczne ztoto ptatkowe). W dolnej i srodkowej czesci obudowy kominkéw
‘odkryto i'&;torne warstwy malarskie, m. in. w kolorze ceglastym oraz wtérny tynk. Mozna
>, Ze kominki te uzyskaty nowe wykoriczenie w 2. potowie XIX w., by¢ moze
budowy Pomieszczen na parterze. Sztuczne ztoto ptatkowe wprowadzono
: "€80 uzycia na przefomie XIX i XX w.

SStach w salonikach i w pokojach pierwotnie istniaty dekoracje sztukatorskie
oW. Na*dafzégﬁgw;ﬁ“é s3 'Sné w pokoju po stronie wschodniej._Natomiast
* "3d kominkami pozostaty relikty po skutych sztukateriach. Uformowane
bnoz'armstego tynku wapiennego, pokrytego rodzajem blafej gtadzi (kreda

n
a), Podobnie, jak obudowy kominkéw.
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W saloniku po stronie zachodniej, na relikcie fasety zidentyfikowano na warstwie biatej
gladzi farbg, przypuszczalnie temperowa, w odcieniu ztamanej bieli, byé moze oryginalna.
Kolejne dwie warstwy farb w kolorze jasnoszarym. W saloniku po stronie wschodniej
na relikcie fasety zidentyfikowano analogiczne opracowanie pierwotne oraz wtérng farbe
kolorze ugrowo-szarym. Na sztukaterii w pokoju po stronie wschodniej odkryto natomiast
farbe, przypuszczalnie temperowa, w kolorze kremowym — odcien zblizony do NCS S 0502-
Y50R, by¢ moze oryginalng oraz dwie warstwy wtérnych farb — w kolorze kremowym oraz

ciemnoszarym.

Wystréj malarski Scian w salonikach i pokojach, kt6éry mozna wigzac z pierwotng faza,

ot St e 8

zachowany jest szczgtkowo. Sg to opracowania monochromatyczne, wykonane farbg

—o-chudym Spoiwie: w pokoju po stronie zachodniej W kolorze jasnoszaro-rézowym — odcieri
zblizony do NCS S 1502-Y50R, a w $rodkowym salonie w kolorze cieptoszaro-kremowym —
odcien zblizony do NCS S 1502-G. W saloniku i pokoju po stronie wschodniej nie odkryto
pierwotnego opracowania malarskiego $cian.

Na sufitach we wszystkich tych pomieszczeniach znajdujg sie ptyty gipsowo-

kartonowe.

Oryginalna stolarka drzwiowa

R

pomalowana byta obustronnie farbg w jednolitym kolorze pertowo-szarym, w odcieniu

zblizonym do NCS S 2005-G10Y ~ A
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7. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-
RESTAURATORSKICH

1. Wszelkie prace przy adaptacji wnetrz nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem
zachowanych oryginalnych elementéw wystroju.

2. Nalezy dazy¢ do wyeksponowania pierwotnych waloréw dekoracyjnych wnetrz.
W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace konserwatorskie istniejacej
sztukaterii, takie jak oczyszczenie z nawarstwieri zacierajacych jej forme, podklejenie
spekann i odspojen, uzupetnienie ubytkéw. Zaleca sie ponadto wykonanie prac
restauratorskich — odtworzenie brakujacych elementéw wystroju sztukatorskiego. Q\b
Rekonstrukcja moiliwa jest w przypadku pilastréw na $cianach hallu (po stronie
potudniowej oraz wschodniej), uszkodzonych elementéw dekoracji arkad, gzymséw
na fasetach w hallu oraz w korytarzach, a takze gzymséw na fasetach w salonikach
z kominkami oraz w pokoju po stronie zachodniej. W pokoju po stronie wschodniej,
gdzie zachowana jest sztukateria na fasecie, nalezy uzupetnié jej brakujgce fragmenty.
Przy uzupetnianiu sztukaterii na fasetach nalezy positkowaé sie zachowanymi
oryginalnymi fragmentami oraz zachowana faseta w pokoju po stronie wschodniej.

3. Kolorystka sztukaterii, kominkéw i $cian w pomieszczeniach powinna nawigzywa¢
do odkrytych pierwotnych, historycznych wymalowari. Nie zaleca sie w zwigzku z tym
odtwarzania ztoceri na kominkach (ztocenia nie s3 opracowaniem pierwotnym).
Do malowania nalezy stosowac farby paroprzepuszczalne, o historycznym charakterze
(temperowe, wapienne).

4. Nalezy zachowad i odrestaurowal oryginalng stolarke drzwiowa: oczyscié
z nawarstwien, wykona¢ niezbedne naprawy stolarskie i przywrdcié pierwotna
kolorystke — farbe w kolorze pertowo-szarym, wg oryginalnego odcienia. Nalezy
zrekonstruowac brakujaca opaske oscieznicy drzwi do saloniku po stronie wschodniej.

5. Nalezy przywrdci¢ pierwotny sposéb opracowania krawedzi wnek w korytarzach przy

hallu — na pétokragto, bez stosowania metalowych katownikéw.

Konserwator Dziet Sztuki
mgr Julia Martino
ul. Krasinskiego 21/23 m. 39
87-100 Torun, tel. 691 118 391
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1: Miejsca pobrania prébek

Do badan otrzymano nastepujace probki:

Probka 10/2:  tynk ze sciany potudniowej, | pietro
Probka 10/10:  sztukateria, kapitel pilastra — wierzchnia warstwa z szarg powloka
Probka 17/6:  sztukateria z kominka — powloka poziotnicza

2: Mikroskopowe obserwacje probek

Prébka 10/2 zawiera fragmenty tynku i wierzchnig wyprawe z powierzchni tynku. Na wyprawie znajdu-
ja sie trzy warstwy malarskie. Sg one kremowe, najwczesniejsza lezy bezposrednio na zaprawie, ma
nieco ciemniejsze zabarwienie.

W prébce 10/10 na biatym podktadzie lezy warstwa biata o jasnoszarej powierzchni.

W sktad probki 17/6 wchodzi jashoszara zaprawa z cienka, ugrowa warstwg na pobiale, bedacg pod-
ktadem pod ztotg folie. Cato$¢ przykryta jest kilkoma warstwami bieli.

3: Badanie pigmentoéw, spoiw i folii

Z probki 10/2 wypreparowano warstwe kremowa, lezgca bezposrednio na powierzchni wyprawy, w
probce 10/10 zbadano warstwe jasnoszarg. W tych warstwach poddano identyfikacji obecne w nich
pigmenty oraz wstepnie o0znaczono rodzaj spoiwa.

Z probki 17/6 wyodrebniono warstwe pozioty i zbadano rodzaj folii.

Whyniki badan zawarto w tabeli.

Tabela 1. Wyniki badan folii, pigmentow i spoiw

prglt:ki Barwa warstwy Pigment Spoiwo
10/2 | kremowa kreda z dodatkiem ugru biatko

10/10 |jasnoszara kreda, czeri organiczna biatko

17/6 |ziota goldmetal Cu — Zn

W zadnej z warstw nie wykryto bieli otowianej ani cynkowej. Gléwnym sktadnikiem warstw malarskich
jest kreda. Niewielki dodatek ugru stwierdzono w prébce 10/2, dodatek czerni organicznej w probce
10/10. W obu prébkach spoiwem jest tempera.
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4: Chemiczne badanie skiadu zapraw

4.1. Metodyka badan

Analize tynku (probka 10/2) wykonano po rozdzieleniu warstw: spodniej i wierzchniej (gtadzi), me-

todg wytrawiania w roztworze kwasu solnego. Po zakonczeniu reakcji oddzielono i ilosciowo oznaczo-

no cze$é nierozpuszczalng w kwasie oraz okreslono mase frakcji przechodzacej przez sito o boku

oczka 0,1 mm. Wypetniacz zapraw poddano badaniom w Swietle odbitym mikroskopu stereoskopowe-

go.

4.2. Wyniki badan

Opis makroskopowy tynku, przebieg reakcji z HCI, stan materiatu po zakonczeniu reakcji przed-

stawia tabela 2, przyblizony, masowy sktad podano w tabeli 2.

Tabela 2. Opis makroskopowy prébek tynkow

reakcja z 2M HCI nasigkliwos¢
numer . .
Sbki opis makroskopowy : . w wodzie
pro intensywno$¢ stan zaprawy w %
10/2 | zaprawa barwy biatej, krucha bardzo intensyw-
. P y ) ' ha z wydziele- rozpadia sie 13,2
spod | staba ;
niem COz
10/2 bardzo intensyw-
wierzc | zaprawa barwy biatej, staba na z wydziele- rozpadta sig *
h niem CO;
* nie okreslono ze wzgledu na bardzo matg mase probki (0,2 g)
Tabela 3: Analiza skladu masowego zapraw
% ilo§¢ czesci nie- . S
rozpuszczalnychw | o ps
- HCI § |28
p—1 [e) (%] P
2 w tym 2| a8 gtéowny skiad-
& | spoiwo | ¢ — 2 | 2 £ | nikwypetnia- inne skiadniki
£ | «8f s 2 L lea cza
< N| o3 59 o | § Y
g X = s o = »
Eo | 28| = |2
Q kv E »n
kwarc o roznej skalenie, niezidentyfikowa-
wielkosci ziaren z | ne mineraty ciemne, glauko-
10/2s | wapienne | 76,0 1,5 74,5 24,0 1:3 | przewaga $rednio | nit, okruchy ceramiczne,

i gruboziarnistego, | widkna drewniane, macerat
roznie obtoczony | roélinny

10/2w

wapienne | 55,0 40,0 15,0

drobnoziarnisty ,
ostrokrawedzisty
45,0 1:1 | kwarc (przewaga
frakcji ponizej
1mm)

brak




Tynk skiada si¢ ze spodniej warstwy wykonanej na spoiwie wapiennym oraz $rednio i gruboziarni-
stym kruszywie piaskowym (tj. kwarc wraz z mineratami pochodzacymi ze zjawisk wietrzeniowych skat
gtebinowych). W wypetniaczu wystepujg tez okruchy ceramiczne, widkna drewniane i macerat roslin-
ny. Masowa proporcja spoiwa do wypetniacza wynosi okoto 1:3, wodochionnosé zaprawy jest dosc
wysoka, wynosi 13%. Jest to zapewne warstwa pierwotna.

Warstwa'gfadzi jest wykonana na bardzo obfitym spoiwie wapiennym oraz drobnoziarnistym kruszy-
wie kwarcowym o frakcji okoto 1mm. Nie stwierdzono wystgpowania mineratéw pochodzgcych ze zja-
wisk wietrzeniowych, kitére wystepujg zwykle w ztozach i w rzecznym piasku (piasek szklarski?). Ze

wzgledu na maig mase prébki (0,2g) nie okreslono jej wodochtonnosci.

PKZLAB s.C.
Blzhista Orfcwska
Dorotn Sobkewiak

B7-100 Torud, ul. Mickiewicza 49a/4
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