OPIS TECHNICZNY WZMOCNIENIA POSADZKI

Warstwy posadzki

- wykonanie warstwy podbudowy i1 warstwy podktadowej z mieszanki zwirowo-piaskowe;j
(pospotki o granulacji 0-32mm) zageszczonej do 1s=0,97 gr. 20cm. Zageszczenie

- wykonanie podktadu z chudego betonu ( beton klasy C8/10 ) gr. 10cm

- Wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokét Scian w celu umozliwienia
swobodnego poslizgu posadzki we wszystkich kierunkach.

- wykonanie warstwy poslizgowej z folii polietylenowej 2x0,5mm

- wykonanie ptyty betonowej gr. 15c¢m zbrojonej widknami stalowymi haczykowatymi o
dtugos$ci 60mm i $rednicy od 0,75mm w iloéci 40 kg/m®

- warstwa wykonczeniowa z terakoty antyposlizgowe;j
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