
  ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADA Ń LABORATORYJNYCH  
OPRACOWAŁ: CZ. BRZYSKI 
ZESTAWIŁ: CZ. BRZYSKI 

 

TEMAT:  POZNAŃ - ul. Świerkowa 10 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na potrzeby archiwum zakładowego                      
z zapleczem biurowo-socjalnym Urzędu Miasta Poznania i pomieszczeń szkolnych                                                          NR ARCH. P-9370 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 1,0 NW 
nN (Pd+H+C) 
(zagl.) szary 

w - - IV      1,7 9,8                 nN 

1 2,3 NW 
Gp 

szaro-brązowa 
w 0/1 tpl IV       11,5    11,5 23,1 10,8 12,3 0,06         II A 

1 3,8 NW 
Pg 

brązowy 
w 0/0 pzw IV       9,0                 II B 

1 6,0 NW 
Pg 

szary 
w 0/0 pzw IV       8,8                 II B 

2 1,3 NW 
nN (PdH+C) 

czarny 
w - - IV      4,5 10,1                 nN 

2 2,2 NU 
Po 

szara 
m - - IV 24,9 72,7 2,4 - Po                   IA 

2 2,8 NW 
Gp 

brązowo-szara 
w 1/1 tpl IV       12,7    12,7 23,7 11,3 12,4 0,11         II A 

2 4,0 NW 
Gp 

c.szara 
w 0/∅ pzw IV       9,1                 II B 

2 7,0 NW 
Pg 

szary 
w 0/∅ pzw IV       9,6                 II B 

6,5 93,5 - - Ps   
3 1,0 NW 

nN(Ps+PdH) 
szary 

w - - IV 
    PdH 2,3 10,5 

                nN 

3 1,8 NW 
nN (Pg+Ps+Ż) 

brązowy 
w nw/∞ (pl) IV       14,4                 nN 

3 2,9 NW 
Gp 

brązowo-szara 
w 1/2 tpl IV       12,7    12,7 23,8 11,2 12,6 0,12         II A 

Z
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

3 4,0 NW 
Gp 

c.szara 
w 0/1 tpl IV       11,9    11,9 23,5 11,2 12,3 0,06         II A 

3 7,0 NU 
Pπ 

(zagl.) szary 
w - - IV - 90,3 9,7 - Pd                   - 

4 0,8 NW 
nN(PdH) 
czarny 

w - - IV      2,5 4,4                 nN 

4 1,9 NW 
Gp  

szaro-brązowa 
w 1/1 tpl IV       10,9    10,9 20,7 10,0 10,7 0,08         II A 

4 4,2 NW 
Gp 

c. szara 
w 0/∅ pzw IV       10,3                 II B 

4 7,0 NW 
Pg 

szary 
w 0/∅ pzw IV       8,1                 II B 
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