Zal. nr 9
Nr arch. P-9370

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

POZNAN - ul. Swierkowa 10 - Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Zespotu

Temat Szkét Mechanicznych na potrzeby archiwum zaktadowego

Nr otworu 2 3 3

Giebokosé ® A B
ebokosé

pobrania 22m 1,0 m 70m

KWALIVFIZKACJA

GRUNTT U

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480:1986
Pospétka (P,)

Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2

Pospotka (grSa)

A Piasek sredni (Py) Piasek (Sa)
= Piasek drobny (Pg) Piasek zailony (siSa)
Zawartosci ziarn, frakcje
>200mm <200mm >050mm <050mm >025mm <0,25mm fi itowa f,E pytowa fp piask. fi Zwir. fk kam.
® 249% 751% 388% 61,2% 780% 220% 00% @ 24% | 72,7% 249% 0,0 %
A 6,5% 93,5% 249% 75,1% 629% 37,1% 0,0 % 00% 93,5% 6,5% 0,0 %
B 00% 1000% 39% | 96,1% 19,4% 80,6 % 0,0 % 9,7% | 90,3% 0,0% 0,0 %
Srednice zastepcze, wsk. réznoziarnistosci, krzywizny i wsp. filtracji
USBSC
dio dyo d3g dsg dgo u Cc kK ameryk.
mm mm mm mm mm - - m/s
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 3,3 1,2 1,31- 10
0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 5,7 0,4 1,04 107
O] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3,3 1,0 7,38 " 10°®
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$érednica czastki , [mm]

Opracowano programem Labor Tech 2 PRO przez GEOPROJEKT — Poznan Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.



