zn. spr.: ZDTH.270.11.2022
Zalacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

na ,Ustuge wytworzenia pelletu z udostepnionego surowca drzewnego”.

Ustuga wyprodukowania 7 udostgpnionego surowca pelletu drzewnego o srednicy 6 mm lub
8 mm, zgodnego 7 normg PN-EN-1SO-17225-2:2021-10 klasy Al lub réownowaing, a
nastgpnie jego dostawa w workach 15 kg do wskazanego punktu odbioru wraz z roztadunkiem
palet na miejscu dostawy.

1. Przedmiot i zakres zamowienia

1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga wyprodukowania w zaktadzie produkcyjnym
2375,4 ton (ilos¢ dla poszczegdlnych czesci zamdOwienia zostala okre§lona w zal. nr 2a
do SWZ) certyfikowanego pelletu drzewnego o $rednicy 6 mm lub 8 mm klasy Al
zgodnie z obowiazujaca normg PN-EN-1SO-17225-2:2021-10 lub réwnowazna,
z udostgpnionego przez Zamawiajgcego surowca drzewnego w ilosci okreslonej w
zatgczniku 2a do SWZ.

1.2. Udostgpnionym przez Zamawiajacego surowcem drzewnym bedzie drewno iglaste
sredniowymiarowe Stosowe ogolnego stosowania (Kategoria jakosci S2AP). WarunKi
techniczne dla drewna $redniowymiarowego doStgpne sa w dokumencie pt. ,,Zatacznik
nr 9 do Zarzadzenia  nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019”
https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/9._drewno_sredniowymiarowe -

ujednolicono_wg_zarz_54-2020.pdf

1.3. Masa surowca przeznaczonego do przetworzenia na pellet zgodnie z zatacznikiem
2a do SWZ stanowi 0 odrgbnych czesciach postgpowania przetargowego, wskazujac z
zastrzezeniem wydajno$ci referencyjnej wskazanej w pkt. 1.5, na minimalng masg¢
pelletu do uzyskania w kazdej z czg$ci postepowania. Wykonawca moze sktada¢ oferte
na jedna lub wigcej czesci postepowania.

1.4. Odbior surowca drzewnego bedzie po stronie Wykonawcey ustugi (loco las, tzn. odbior
drewna wlasnym transportem z miejsca sktadowania w lesie) z lokalizacji i w ilo$ciach
wskazanych w zatgczniku 2a do SWZ.


https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/9._drewno_sredniowymiarowe_-_ujednolicono_wg_zarz_54-2020.pdf
https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/9._drewno_sredniowymiarowe_-_ujednolicono_wg_zarz_54-2020.pdf

1.5. Oczekiwana minimalna wydajnos$¢ referencyjna gotowego produktu w postaci
pelletu drzewnego Al do surowca drzewnego S2AP wynosi 370 kg/m®.

1.6. Pozostatos¢ po korowaniu drewna bedzie przechowywana przez Wykonawce do 30
dni po zakonczeniu umowy i przekazana do dyspozycji Zamawiajgcego na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego.

1.7. Gotowy produkt w postaci pelletu drzewnego powinien posiada¢ wazny certyfikat
produktu nadany przez jednostke certyfikujaca (np. ENplus® klasy A1, DIN Plus lub
rownowazny' oparty o wspomniana w punkcie 1.1 norme lub norme réwnowazna). W
przypadku, gdy zgodno$¢ wyprodukowanego pelletu z obowigzujaca normg nie moze
zosta¢ potwierdzona odpowiednim certyfikatem, Wykonawca zobowigzany bedzie
ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze jego produkt jest zgodny z obowigzujgca norma oraz
podda¢, na zadanie Zamawiajacego, swoOj produkt badaniom potwierdzajacym
zgodnos¢, w certyfikowanym laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego. Za
certyfikowane laboratorium, o ktérym mowa powyzej, uznaje si¢ podmiot posiadajacy
uprawnienia do przeprowadzenia badania zgodnosci pelletu z obowigzujaca norma.

1.8. Wazny certyfikat lub o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1.7. Wykonawca zlozy
zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

1.9. Petne koszty zwigzane z wykonaniem badan o ktorych mowa w pkt. 1.7. poniesie:

- Wykonawca — w przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg zgodnos$ci produktu z
obowigzujacg norma,

- Zamawiajacy — w przypadku, gdy wyniki badan potwierdza zgodno$é produktu z
obowigzujaca norma.

1.10. Kazda partia przekazanego pelletu powinna by¢ jednorodna pod wzgledem jego
srednicy (6 mm lub 8 mm).

1.11. Produkt bedzie zapakowany w wytrzymatych workach 15 kg utozonych na palecie o
wadze netto do 1050 kg zabezpieczonej kapturem UV, folig strech 1 opisanej w sposdb
jednoznacznie wskazujacy wlasciciela towaru (Zamawiajacego).

1.12. Gotowy produkt przygotowany zgodnie z wymaganiami punktu 1.1 Wykonawca
dostarczy pod adres wskazany przez Zamawiajacego do tzw. Punktu Dostawy Pelletu
oraz dokona w tym miejscu roztadunku palet ze srodka transportu na powierzchnie
sktadowania. Adresy punktow wiasciwych dla Zamawiajgcego zamieszczono w
zatgczniku 2b do SWZ.

1 Za certyfikat rownowazny uwaza si¢ kazdy dokument wydany przez podmiot gospodarczy posiadajacy
wdrozony program nadzoru nad jakos$cia pelletu poprzez inspekcj¢ 1 wizj¢ lokalng audytora w miejscu produkeji
oraz statg okre$long iloscia badan laboratoryjnych pelletu w laboratorium certyfikowanym w PCA w zakresie
zgodnosci z klasa A1 jakosci pelletu drzewnego wskazang w normie klasyfikacyjnej PN-EN ISO 17225-2:2021-

10.



2 Forma i termin realizacji ustugi

2.1. Ustuga produkcji pelletu klasy Al z materiatu drzewnego odebranego z lokalizacji o

ktorej mowa w punkcie 1.4 , musi zosta¢ wykonana kompleksowo (w pelnym zakresie,
zgodnie z OPZ).

2.2. Szczegbtowy harmonogram odbioru surowca przeznaczonego na wykonanie ustugi
zostanie ustalony pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym, na etapie realizacji umowy
przy uwzglednieniu konieczno$ci zapewnienia surowca do realizacji ushugi na zasadach
opisanych w punkcie 2.3.

2.3.Wykonawca wykona ustuge w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy, przy czym
harmonogram dostaw do Punktu Odbioru Pelletu gotowego produktu zostanie ustalony
po podpisaniu umowy, z zastrzezeniem ze wykonawca dostarczy minimum 30 % masy
pelletu okre$lonej w punkcie 1.1 w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.



