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Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych
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IA nN - Parametrów nie określono: grunty klasyfikowane jako nienośne.

IB nB G1 Przyjęto, że nasypy budowlane występują w stanie średniozagęszczonym o ID
(n) = 0,50
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IIA Pd G1 - 0,50 - 16 – w

24 – nw
1,75 – w

1,90 – nw 30,40 - 46,20 61,91 0,80 1±0,10
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1,85 – w
2,00 – nw 33,00 - 79,90 94,69 0,90 1±0,10

nw – grunt nawodniony
w – grunt wilgotny
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