Lodz, 30.09.2021

Wyniki badaf wskaznika zageszczenia warstwy nasypu piaszezystego jako elementu podbudowy
' pod zuraw stacjonarny
Lokalizacja: L.6dz, ul. Nawrot $68 qy

Metodologia: ptyta TERRATEST 6000 BLE

Wyniki:
punkt 1 — Eyp = 25,0 MPa
punkt 2 — Eyp = 26,0 MPa
dla otrzymanych wynikdw, wskazniki zageszezenia obliczono z rownania:
Is=10,0015 x Eyp + 0,93
Zatem dla punktu 1 - Is= 09675 =097
dla punktu 2 — Ig= 0,969 = 0,97

Odpor przygotowanego podioza jest wyzszy niz 250,0 kPa.
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