
PODZIAŁ GEOTECHNICZNY 
 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1359F ul. Wojska Polskiego w m. Zwierzyn 

Wiek Geneza 

Opis litologiczny 

wg PN-EN ISO 

14688-2 
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warstwy 
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Symbol gruntu wg 

PN-EN ISO 14688-2 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE  
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spoistych 
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 Nasyp Piasek 

średni 
I Mg[mSa], - 0,7 - 9 19,0 - 35 130 000 110 000 33,30 - 45,23 

Piasek średni II MSa - 0,6 - 7 18,5 - 33 110 000 90 000 26,09 - 32,59 

Piasek ze żwirem III grSa - 0,6 -  
19,0/20,

0 
- 38 170 000 150 000 48,93 - 74,90 

 

 


