Karta odwiertu
w istniejgcej nawierzchni drogowej

Legionowo, ul. Sowinskiego
Pkt. 2

Data: 12.01.2021

Nr | Glebokos¢ | Grubose | SUma warstw Rodzaj .
bitumicznych Opis
warstwy m ppt cm cm warstwy
1 0,0-0,05 55 9,0 Scieralna peton asfaltowy
’ mieszanka kruszyw
> |005-009]| 35 wigZaca beton asfaltowy
mieszanka kruszyw
3 0,09-0,12 3,0 podbudowa stabilizacja
4 0,12-0,28 16,0 podbudowa Beton
5 >0,28 podioze nasyp piaszczysty




