~ KOME
PANSTWO

DANT GLOWNY
EIHTRAZY POZARNE]
ZATWIERDZAM

nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK

PANSTWOWA STRAZ POZARNA

Komenda Giéwna

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie

Minimalhe wymagania techniczne:

obuwie stuzbowe tekstylne

Edycja: 2021-11-10

Dokumentacja jest wtasnoéciag Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.
Catosé lub czes¢ dokumentacji nie moze by¢ rozpowszechniana bez zgody Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie




BUTY SLUZBOWE TEKSTYLNE

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

l. OPIS OGOLNY

Obuwie zawodowe, typ A lub B lub C wg PN-EN ISO 20347, spetniajgce wymagania normy
PN-EN ISO 20347. Buty tekstylne w kolorze czarnym bez wstawek w innych kolorach
przeznaczone do wykonywania czynnosci stuzbowych zgodne z normag: CE EN [SO
20347:2012. Wierzch obuwia wykonany z kombinacji tworzywa i tkaniny syntetycznej
o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, wodoodpornej i nienamakajgcej,
trwale przefarbowane na kolor czarny. Jezyk i mankiet (wykonczenie gornej czesci
cholewki) wykonane z odpornej na uszkodzenia tkaniny syntetycznej. Buty muszg posiadac
lekka konstrukcje zapewniajacg komfort podczas catodziennego uzytkowania oraz muszg
by¢ antystatyczne. Obuwie musi by¢ odporne na wode WR zgodnie z normg PN-EN ISO
20347. Wszystkie elementy, z ktorych zostaly skonstruowane buty muszg posiadac
wlasciwosci hydrofobowe. Sznurowki w kolorze czarnym, dopuszcza sie mozliwosc
zastosowania systemem szybkiego sznurowania. Wnetrze obuwia musi posiada¢ odporng
na wycieranie, oddychajgca podszewke z paroprzepuszczalng membrang ePTFE lub
rownowazng. Wewnatrz obuwia wktadka o anatomicznym ksztatcie amortyzujgca wstrzgsy.
Potgczenie spodow z wierzchem technika klejenia lub wulkanizacji. Podeszwa musi byc
trwata, niebrudzaca, odporna na benzyne i oleje, posiadac wiasciwosci antystatyczne oraz
odpornosé¢ na poslizg. W podeszwie muszg sie znajdowac elementy amortyzujgce

i pochtaniajgce wstrzasy w rejonie piety i Srodkowej czgsci stopy.

Il. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1. Podstawowe wymagania dla cholewki

Cholewka wykonana z kombinacji tworzywa i tkaniny syntetycznej odpornej na uszkodzenia
mechaniczne, wodoodpornej-hydrofobowej. Tkanina zewnetrzna w kolorze czarnym.
W strefie palcow oraz piety muszag znajdowac sie elementy, trwale podtrzymujgce forme
buta. Elementy te nie mogag ulega¢ odksztalceniu pod wplywem wysokiej i niskie]

temperatury.
2.2. Podstawowe wymagania dla jezyka

Jezyk miechowy, anatomicznie uformowany, wykonany z kombinacji tworzywa i tkaniny

syntetycznej lub rownowaznej, w kolorze czarnym, dopasowujgcy sie do stopy.
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2.3. Podstawowe wymagania dla wnetrza buta

Wnetrze obuwia musi posiadac, oddychajgca podszewke z paroprzepuszczalng membrang
ePTFE lub rownowazng, zapewniajgcg oddychalnos¢ i wodoszczelno$é obuwia. Podszewka

wykonana z tkaniny o wysokiej odpornosci na przecieranie i uszkodzenia mechaniczne.

2.4. Podstawowe wymagania dla sznurowadet

Sznurowadta w kolorze czarnym, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systemem

szybkiego sznurowania. Sznurowadta muszg posiadac¢ wtasciwosci hydrofobowe.

2.5. Podstawowe wymagania dla podeszwy

Podeszwa - anatomicznie uksztatltowana, zapewniajgca bardzo dobrg przyczepnosc
w roznorodnym terenie, posiadajgca elementy amortyzujgce wstrzasy w obszarze piety.
Obuwie musi posiada¢ wymagania dla podeszwy zgodne z norma PN-EN I1SO 20347:

1. Kategoria ochrony minimum 02,

2. Hl — Izolacja spodu od ciepta,

3. Cl—Izolacja spodu od zimna,

4. FO — Odporno$c podeszew na oleje, benzyne i inne rozpuszczalniki organiczne,

5. HRO — Podeszwa odporna na kontakt z gorgcym podtozem,

6. SRC — Odpornos¢ na poslizg.

Podeszwa musi byé¢ odporna na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne. Podeszwa musi byc
przymocowana do cholewki tworzgc trwate i nienaruszalne potgczenie. Nie dopuszcza sig

uzycia gwozdzi.

2.6. Podstawowe wymagania dla wktadki wewnetrznej

Buty muszg posiada¢ wkiadki wewnetrzne wymienne, anatomicznie uformowane,
bakteriobojcze, z mozliwoscig prania w min. temp. 30° C, szybkoschngce i pochtaniajgce
nadmiar wilgoci. Wktadka musi by¢ gietka, miekka, wykonana z odpornych na uszkodzenia

mechaniczne i wycieranie materiatow.

2.7. Podstawowe wymagania dla klejow

Do produkcji butow nalezy zastosowac kleje, ktérych sktadniki zwiekszajg odpornosc

termiczng spoiny klejowej. Spoiny klejone nie moga obnizac¢ parametrow wentylacyjnych.
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2.8. Podstawowe wymagania dla nici

Buty musza by¢ szyte nicmi wodoodpornymi. Wszystkie elementy podtrzymujgce
konstrukcje oraz odpowiadajgce za trwatg forme obuwia muszg by¢ zszywane dwurzedowo

(podwadjnie).

2.9. Pozostate wymagania

1) Ciezar pary butéw typu ,A” (pétbutow) nie moze przekraczac 1000g +5% dla rozmiaru
8UK/42;

2) Ciezar pary butéw typu ,B" (trzewiki) nie moze przekraczac¢ 1300g +£5% dla rozmiaru
8UK/42;

3) Ciezar pary butéw typu ,C” (buty do potowy tydki) nie moze przekracza¢ 2000g £5%
dla rozmiaru 8UK/42;

4) Wysokos$é cholewki mierzona wedtug ISO 20344:2011, 6.2 powinna by¢ zgodna z
Tabelg nr 1.

Tabela nr 1 — Wysokos¢ cholewek.

Model A Model B Model C

Wielkos¢ obuwia min. min.
[mm] [mm] [mm]

Numeracja Numeracja
=113 113 178

francuska nr 41 i 42 | angielska nr 7 do8
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1. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Wymagania techniczne — tkanina zewnetrzna

Tabela nr 2 — Tkanina syntetyczna.

Lp. Nazwa wskaznika j.m Wartosc Metoda badan
Norma
1 2 3 4 5
1 | Wytrzymato$c na rozdarcie N =140 EN ISO 20344
2 | Przepuszczalno$é pary wodne;j mg/cm?h =18 EN ISO 20344
3 | Odpornosé na scieranie (metoda Brak dziur
Martindale):
_ ilos¢ cykl EN ISO 20344
- materiat suchy = 80.000
- materiat mokry = 35.000
Tabela nr 3 - Mikrofibra lub rownowazny materiat — kolor czarny min. gr 0,7mm.
Metoda
Lp. Nazwa wskaznika j.m. Wartosc badan
Norma
1 2 3 5
1 | Wytrzymatosc na rozdarcie N =25 EN ISO 20344
2 | Przepuszczalnosé pary wodnej mg/cmz2h 215 EN 1SO 20344
3.2. Wymagania techniczne — wewnetrzna czesc¢ cholewki
Tabela nr 4 — Podszewka z membrana.
Metoda badan/
Lp. Nazwa wskaznika j.m. Wartosc
Norma
1 2 3 4 5
EN ISO
1 | Wspélczynnik pary wodnej mg/cm? | = 18,0 20344:2012
p.6.8
2 | Przepuszczalnoscé pary wodnej mg/cm’h | =8 ll N I
20345/20347
Odpornosc¢ na $cieranie (metoda Brak dziur EN I1SO
3 | Martindale): ilog¢ cykl 20344:2012
- na sucho = 80.000 6.12
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- na mokro = 35.000
EN ISO
4 | Wytrzymatosé na rozdzieranie N =27
20347:2012
Odporno$¢ na przedostanie sie
5 mbar = 1.000 DIN EN 20811
Wody
3.3. Wymagania techniczne — wktadka wewnetrzna
Tabela nr 5 — Wktadka wewnetrzna
o _ B Metoda badan/
Lp. Nazwa wskaznika j.m Wartosc
Norma
1 2 8 4 b
1 | Absorpcja wody mg/cm? =100 EN I1SO 20347
2 | Odprowadzanie wody % =90 EN ISO 20347
Odpornos¢ na sScieranie Bez dziur
3 | -na sucho ilosé cykli = 100.000 EN 1SO 20347
-na mokro = 30.000
3.4. Wymagania techniczne — podeszwa
Tabela nr b — Podeszwa.
B Metoda badan/
Lp. Nazwa j.m Wartosc
Norma
1 2 3 4 5
EN ISO
1 | Gestosc g/ecm? 0,9-1,15 +0,06
20347:2012
EN ISO
2 | Odporno$¢ na scieranie mm? =100
20347:2012
o EN ISO
3 | Wytrzymatosé na rozdarcie kN/m =10
20347:2012
EN ISO
4 | HI —izolacja od goraca °C =19
20344:2011
EN ISO
5 | Cl—izolacja od zimna °C <6
20344:2011

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
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_ - ———————
4.1. Okreslenie elementow i cech wyrobu wptywajgcych na bezpieczernstwo uzytkowania

Buty stuzbowe sg przeznaczone do uzytkowania w ramach umundurowania stuzbowego.
Powinny one posiada¢ odpowiednig konstrukcje oraz by¢ wykonane z odpowiednich
surowcow tak, aby zapewnialy komfort uzytkowania wyrobu podczas petnienia przez
funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej obowigzkéw stuzbowych. Wszystkie surowce
i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania butéow nie powinny powodowac
miejscowych uciskow, okaleczen, otar¢ ani podraznien skory uzytkownika. Wszystkie
surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania butéw nie powinny zawierac
substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia, powinny by¢ obojetne dla skory i zdrowia

uzytkownika.
4.2. Instrukcja konserwacji

Do kazdej pary butow stuzbowych nalezy dotgczy¢ informacje dotyczace sposobu

konserwacji.

V. WYMAGANIA DODATKOWE

1) Srodki do konserwacji i utrzymania czystosci musza byé powszechnie dostepne na
rynku.

2) Kazdy but musi posiadac¢, wprasowana lub wszyta, trwata i czytelna etykiete
zawierajgca: nazwe modelu, rozmiar.

3) Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w kartonowe pudetko, czytelnie
oznakowane. Etykieta na pudetku musi zawiera¢ — nazwe modelu, rozmiar obuwia i

dane producenta.
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